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BOIS ACIER ALUMINIUM BETON BETON ARME
Longueurs en mm 400 600 400 600 400 600 400 600 400 600

VALEUR DE LA DEFORMATION MAXIMALE (MM)

0
2
4
6
8

10

BOIS ACIER ALUMINIUM BETON BETON ARME

VALEUR DE LA DEFORMATION MAXIMALE (MM)

0
2
4
6
8

10

A : TESTS DE FLEXION : BANC D'ESSAI

CHARGE 
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(N)

B : TESTS DE FLEXION : LOGICIEL RDM6
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 A : DEORMATION MAXIMALE EN FONCTION DE LA CHARGE
BANC D'ESSAI

BOIS 400
BOIS 600
ACIER 400
ACIER 600
ALU 400
ALU 600
BETON 400
BETON 600
BETON ARME 400
BETON ARME 600
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 B : DEFORMATION MAXIMALE EN FONCTION DE LA CHARGE 
SIMULATION NUMERIQUE
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